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Carbono en forma 
de diamante

Recubrimiento
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Carbono en forma 
de diamante
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Dióxido de titanio  

Purificación de agua
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Dióxido de titanio  

Purificación de agua
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Nanotejido

Detener la entrada 
de agua
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Nanotejido

Detener la entrada 
de agua
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Pata de araña

Pelos que funcionan 
como orejas
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Pata de araña

Pelos que funcionan 
como orejas
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Dentina 

Reparación del 
esmalte dental
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Dentina 

Reparación del 
esmalte dental
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Célula humana

Nanomáquina natural
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Célula humana

Nanomáquina natural

memory_ES_02_68x68mm.indd   24 17-07-16   12:33



1.000 nm
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Nanocable magnético de 
aleación de cobre/níquel 

Mayor densidad de 
memoria
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Nanocable magnético de 
aleación de cobre/níquel 

Mayor densidad de 
memoria
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Cristal fotónico 

Captar luz o 
proporcionar color
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Cristal fotónico 

Captar luz o 
proporcionar color
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Nano-plata

Actividad 
antimicrobiana
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Nano-plata

Actividad 
antimicrobiana
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Capa de ditiofosfato 
de zinc

Baja fricción 
antidesgaste
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Capa de ditiofosfato 
de zinc

Baja fricción 
antidesgaste
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Óxido de zinc cristalino

Detección de gas
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Óxido de zinc cristalino

Detección de gas
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Vidrio dopado con 
aditivos de tierras raras

Detección de glucosa
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Vidrio dopado con 
aditivos de tierras raras

Detección de glucosa
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200 nm

memory_ES_02_68x68mm.indd   49 17-07-16   12:33



Puntos cuánticos – 
telururo de cadmio

Absorción de 
nanomedicinas
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Puntos cuánticos – 
telururo de cadmio

Absorción de 
nanomedicinas
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200 nm
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Aleaciones de cobalto, 
hierro y boro 

Almacenamiento de 
datos de alta densidad
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Aleaciones de cobalto, 
hierro y boro 

Almacenamiento de 
datos de alta densidad
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Nano surco

Control de la 
cristalización para la 

industria farmacéutica
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Nano surco

Control de la 
cristalización para la 

industria farmacéutica
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100 nm
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Nanotubos de carbono 

Material fuerte y ligero
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Nanotubos de carbono 

Material fuerte y ligero
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Aleaciones de hierro 
y carbono

Alta resistencia 
mecánica
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Aleaciones de hierro 
y carbono

Alta resistencia 
mecánica
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Óxido de zinc

Protección UV
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Óxido de zinc

Protección UV
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Capa de dióxido 
de titanio  

Recubrimiento 
superhidrofóbico
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Capa de dióxido 
de titanio  

Recubrimiento 
superhidrofóbico
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Óxido de aluminio

Dientes limpios 
y pulidos
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Óxido de aluminio

Dientes limpios 
y pulidos
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10 nm
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Vidrio dopado
con telurio

Convertir los fotones de 
luz en células solares
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Vidrio dopado
con telurio

Convertir los fotones de 
luz en células solares
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5 nm
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Ferrofluidos 

Imagen médica
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Ferrofluidos 

Imagen médica
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2 nm
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Aleación de oro/paladio 
en dióxido de titanio

Acelerar las reacciones 
químicas
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Aleación de oro/paladio 
en dióxido de titanio

Acelerar las reacciones 
químicas
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Nanopartículas de oro

Efectos cuánticos
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Nanopartículas de oro

Efectos cuánticos
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